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检  测  报  告

深圳市恒材实业有限公司.申请方名称:           

深圳市龙岗区横岗街道怡锦社区乐清小区二巷7 号102.申请方地址:            

据称样品名称:            

样品接收日期:            

应申请方的申请，我实验室对申请方的样品依据相关标准或方法进行检测。具体检测结果见下页：

样品状态:         

滑石块.

2023年3月15日

块状（1.15Kg）.

样品测试周期:            2023年3月15日 ~ 2023年3月21日

/.据称样品编号:              

通标标准技术服务有限公司广州分公司

______________________________

授权签字人

2023年3月21日

敬告: 此报告中涉及的样品由客户或按其指令执行的第三方所取得或提供。 其结果仅严格与被检测样品相关。 我司不接受与样品的原产地或
来源相关的任何责任。此检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，不具有社会证明作用，仅供内部参考。
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检测依据

GB/T 15343-2020

GB/T 15343-2020

GB/T 15343-2020

GB/T 15343-2020

GB/T 15343-2020

GB/T 5950-2008

检测结果
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检测项目

SiO₂

Fe₂O₃

MgO

Al₂O₃

烧失量

.

白度

.
备注：根据客户要求，该报告同时出具中英文报告，此份为其中文版本。仅中文版本具有法律效力。中英文版本如有歧异，请以中文版为准。.

样品照片:

MNT231170GZ.001.

此照片仅限于随SGS正本报告使用
******结束******
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